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ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

| —= OBJETIVO

1 - Esta especificacdo tem como objetivo cumprir 0s requisitos
necessarios a execucao da obra civil da construcéo do Muro
Perimetral da Escola de 06 salas de aula padrdo FNDE de Terra
Alta.

2 - Nenhuma alteracao técnica de execucdo ou materiais
especificados poderao ser colocados na obra sem o prévio
consentimento formal do 6rgéo técnico Secretaria Municipal de
Obras.

Il - GENERALIDADES

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a
aprovacao da obra, sendo, todavia deresponsabilidade da empresa
proponente a apresentacdo dos servicos descritos em planilha
prépria, de modo a contemplar a execucdo dos servicos descritos
no memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdénico. As
divergéncias ou omissdes serao definidas pela fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Obras.

2 - Prazo de execucéao: 120 (cento e vinte) dias corridos.
Il - DISPOSICOES GERAIS
1 - FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO sera exercida por engenheiro ou arquiteto
designhado pela Secretaria Municipal de Obras. Cabe ao FISCAL,
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verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

Il - SERVICOS
1 - MOVIMENTO DE TERRA

1.2 - Aterro / Reaterro

Os trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com
material de boa qualidade, do tipo arenoso, sem matéria organica
em camadas sucessivas de 20,00cm, devidamente molhadas e
apiloadas, manual ou mecanicamente, devendo ser executado apos
a limpeza e esgotamento das cavas de fundacéao.

Antes do langcamento do aterro, deverdo ser removidas todas
as camadas organicas do solo, a fim de garantir perfeita
compactacao do aterro.

O material proveniente das escavacOes, desde que seja
isento de materiais organicos, sera aproveitado
para aterrar as areas que dele necessitem.As areas externas,
guando néo perfeitamente caracterizadas em plantas, serao
aterradas e regularizadas de forma a permitir o facil acesso aos
prédios e o perfeito escoamento das aguas superficiais.
Observacao: Para efeito de medicdo, o volume de aterro a ser
considerado diz respeito ao aterro ja compactado, devendo o0s
custos referentes ao transportes, lancamento e adensamento
decorrente da compactacao, ser considerados na composicdo de
custo do preco unitéario.

2 - ESQUADRIAS

Os servicos de esquadrias deverao ser executados de acordo
com as dimensdes e especificagcbes determinadas no projeto
arquitetonico.

3 — REVESTIMENTOS

Chapisco

Toda a parede de alvenaria interna e externas e superficies
de concreto armado serdo chapiscadas com argamassa no traco
1:3 (cimento e areia). As superficies a serem chapiscadas deverao
ser limpas e molhadas antes do chapisco.
Emboco
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O emboco sera executado com argamassa no traco 1:5:2
(cimento, areia e barro ou aditivo ligante de fabricac&o industrial), e
sera aplicado nas paredes que receberdo acabamento em
ceramica.

O emboco sé serd iniciado apdés a completa pega das
argamassas das alvenarias e chapiscos e depois de embutidos e
testadas todas as canalizacbes que por ele deverdo passar, bem
como a colocacgéo dos caixilhos. Devera ser fortemente comprimido
contra as superficies a fim de garantir sua perfeita aderéncia. A
espessura do emboco ndo devera ultrapassar a 20mm.

Antes de iniciar o emboco, as superficies deverdo ser limpas,
para eliminacdo de gorduras e eventuais vestigios organicos (limo,
fuligem, etc) e abundantemente molhadas para evitar absorcéo
repentina de agua e argamassa, mas nunca exageradamente, pois
podera provocar o “escorrimento” da mesma argamassa.

As superficies deverdo apresentar parametros perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, exigindo-se o
emprego de referéncias localizadas e faixas-guias para apoio e
deslize das réguas de madeira.

As guias serdo construidas de taliscas de madeira, fixadas
nas extremidades superiores e inferiores da parede por meio de
botbes de argamassa, entre as quais deverao ser executadas as
faixas verticais afastadas de 1,00m a 2,00m, destinados a servir de
referéncia.

Uma vez molhada a superficie, é aplicada a argamassa,
chapada, fortemente com a colher. A parede devera ser sarrafeada
com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos
horizontais de baixo para cima, de modo que a superficie fique
regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa que vai se
depositar na régua e recolocado no caixdo para reemprego
imediato.

Reboco Paulista

Todas as paredes internas e externas e superficies em
concreto armado, que nao serao revestidas com ceramica serao
revestidas com reboco paulista com argamassa no traco 1:6:2
(cimento, areia fina e barro ou aditivo ligante de fabricacao
industrial).

As paredes antes do inicio do reboco, deverdo estar com as
tubulacbes que por ela devam passar, concluidas, chapiscadas,
mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas. A espessura
do reboco devera ter o maximo de 20mm.
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Os rebocos deverdao apresentar acabamento perfeito,
primorosamente alisado a desempenadeira de aco e esponjado, de
modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

3 - PISOS

Todos os pisos, com excecdo dos cimentados, antes da
pavimentacao final, deverdo ser previamente conferidos a fim de
que obedecam aos niveis ou inclinacbes previstos para o
acabamento que os deve cobrir.

As superficies capeadas com cimentados terdo declividades
minimas de 0,5% de modo a ser assegurado o rapido escoamento
das aguas superficiais, em direcdo aos locais previstos para seu
escoamento.

Camada Impermeabilizadora

Todo o “caixote” da obra sera preenchido com uma camada
impermeabilizadora de 10,00cm de espessura em pedra preta
argamassada no traco 1:6 (cimento e areia), com adicdo de um
impermeabilizante do tipo SIKA 1 ou similar, na dosagem
recomendada pelo fabricante, sobre base de aterro apiloado.

Esta camada sO sera lancada, apés a instalacdo de todas as
canaliza¢bes que porventura venham a passar sob o piso.

C
amada Regularizadora

Sera executada com argamassa no traco 1:4 (cimento e areia)
com 3,00cm de espessura, com a finalidade de nivelar para receber
o revestimento final, obedecendo aos niveis ou inclinactes
previstas para o acabamento que os deve recobrir.

Por ocasido do assentamento o ambiente deve estar com boa
luminosidade. Deverdo ser puxadas linhas para controlar o
alinhamento correto das fiadas.

O controle do caimento devera seguir a direcdo dos ralos,
guando for o caso.Devera ser utilizada maquina de corte de
diamante para se obter a previsao ideal nos arremates. As juntas
deverdo permanecer abertas 03 (trés) dias antes de colocar o
rejunte de pé de marmore e cimento branco.

Cimentado Liso

O piso cimentado liso tera espessura de 3,00cm em
argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), com acabamento
sarrafeado e/ou desempenado, dotado de juntas de PVC, formando
guadros de no maximo 1,00x1,00m, executados sobre a camada
impermeabilizadora.
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CirculacOes / Calgcadas de Protecao

Serdo executadas em sapatas corridas em pedra preta
argamassada no traco 1:8 (cimento e areia).

Os pisos serdao em cimentado liso com espessura de 3,00cm
em argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), com acabamento
sarrafeado e/ou desempenado, dotado de juntas de PVC, formando
guadros de no maximo 1,00x1,00m, executados sobre a camada
impermeabilizadora.

As superficies capeadas com cimentado terdo declividades
minimas de 0,5%, de modo a ser assegurado o rapido escoamento
das aguas superficiais, em direcdo aos locais previstos para seu
escoamento.

4 - PINTURA

Os servicos serdo executados por profissionais de
comprovada competéncia e com produtos preparados
industrialmente, devendo ser observadas todas as instrucdes
fornecidas pelos respectivos fabricantes.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores
definidas em projeto ou determinadas pela FISCALIZACAO, assim
como a todas as instrucdes para uso, fornecida pelos respectivos
fabricantes das tintas.

As superficies a serem pintadas deverao ser cuidadosamente
limpas e convenientemente preparadas, lixadas e enxutas, para
posteriormente receber o tipo de pintura a que se destina. As
superficies de madeira serdo preparadas com o emprego de lixas,
cada vez mais finas, até obterem-se superficies planas e lisas.

As superficies de ferro deverdo ser previamente lixadas e
receber tratamento anticorrosivo, salve aqueles que ja chegarem a
obra tratada de fabrica.

O acabamento deverd ficar perfeitamente liso, sem
escorrimentos de tintas ou falhas de aparelhamento.

Cada deméo de tinta s6 sera aplicada, apdés a anterior estar
completamente seca, convindo observar um intervalo de 24:00
horas entre dem&os sucessivas.

O mesmo cuidado devera haver entre deméos de massa e de
tinta, observando um intervalo minimo de 48:00 horas. Seréo
obedecidas as recomendacdes do fabricante na aplicacdo de tintas,
aparelhos, massas, solventes, etc.
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Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano umido e
sabdo neutro, sendo vedado o emprego de qualquer tipo de

detergente ou abrasivo.

PVA Externa

As superficies externas depois de tratadas com liquido
preparador receberéo pintura com tinta PVA de 1° qualidade em 02
(duas) demaos, de fabricacdo Renner, Suvinil, Coral ou similar.
Esmalte Sintético Sobre Ferro

As superficies de ferro depois de tratadas receberdo pintura
com tinta esmalte sintético sobre base anticorrosiva, de fabricacao
Renner, Suvinil, Coral ou similar, em tantas deméaos quantas forem
necessarias, para um perfeito acabamento.

5 - FECHAMENTO METALICO FIXO PRINCIPAL

Grades Metalicas

Trata-se de gradil fixo formados com barras verticais de ferro,
com perfis cilindricos de aproximadamente 3cm de diametro (ou
guadrados de 3xcm), soldados em barras horizontais (inferior e
superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho (conforme
projeto).

De acordo com o projeto padréao fornecido pelo FNDE (para
terreno de 70 x 40 m), havera fechamento de tamanho fixo,
instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de
50cm de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, 0 ente
requerente podera utilizar-se do padrdo de fechamento aqui
descrito para a instalagdo em todo o seu terreno, ficando o custeio
do excedente a cargo do requerente.

Portdes de Acesso Principal

Trata-se de portdes formados com barras verticais de ferro,
com perfis cilindricos de aproximadamente 3cm de diametro (ou
guadrados de 3xcm), soldados em barras horizontais (inferior e
superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho (conforme
projeto).

De acordo com o projeto padrao fornecido pelo FNDE (para
terreno de 80 x 60 m), haverd fechamento de tamanho fixo,
instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de
50cm de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, 0 ente
requerente podera utilizar-se do padrdo de fechamento aqui
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descrito para a instalacdo em todo o seu terreno, ficando o custeio
do excedente a cargo do requerente.

6 — PAVIMENTACAO

Concreto simples c/ seixo e=10cm trago 1:2:3

O piso concreto simples com seixo e=10cm traco 1:2:3
(cimento,seixo e areia), com acabamento sarrafeado e/ou
desempenado, dotado de juntas de PVC, formando quadros de no
méaximo 1,00x1,00m

Meio-fio em concreto (TENTO)

O meio fio serd& em concreto simples de fck=10 mpa,
devendo ser executo proximo a caixa de drenagem localizada nos
pontos criticos do calcaddo, proporcionando funcionamento
adequado do escoamento da agua.

Plantio de grama (incl. terra preta)

A grama devera ser implantada conforme projeto, criando uma
faixa verde, valorizando a estética da escola. A grama podera ser
plantada em placas sobre um piso regularizado com aterro de areia
e terra preta.

7 - LIMPEZA GERAL

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa e livre de
gualguer entulho remanescente dos servicos executados.
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